
委托（抽样）检验单

丰都县嘉丰交通工程检测有限公司：

兹送上       沥 青     试样，请按委托试验项目予以试验并签发试验报告，费用由        江西省宏发路桥建筑工程有限公司      支付。

2021 年07月05日

表格编号：FDJC-JL-4.5.4-01-2021     送（取）样记录     委托单编号：委托编号：WT-2021-1167
	工程名称
	丰都县双路安宁至横梁农村公路改建工程
	施工部位
	沥青路面

	试样名称
	SBS改性沥青I-D
	取样地点
	/

	试样规格
	／
	取样日期
	2021年07月 05日

	试样数量
	5kg
	取样单位
	 江西省宏发路桥建筑工程有限公司  

	生产厂家
	重庆路安特路面材料有限公司
	委托单位
	 江西省宏发路桥建筑工程有限公司  

	生产日期
	2021年04月23日
	送样日期
	2021年07月05日

	产品批号（卷号）
	/
	收样日期
	2021年07月05日

	代表批量
	/
	包装及外观
	／

	见证人签名
	
	试样编号
	YP-2021-LQJ-0003

	执行标准
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011

 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004

《沥青针入度测定方法》GB/T 4509-2010

 《沥青延度测定法》GB/T4508-2010

	试验项目：针入度、延度、软化点、针入度指数
	收样单位经办人签名

	
	

	送样单位经办人签名
	
	联系电话
	


说明：

1、本检验单一式二份，丰都县嘉丰交通工程检测有限公司、委托单位各持一份。

2、委托单位在送本检验单和试样时，应提供材料生产厂家质量检验资料及取样详情和其它特别情况。

3、试样数量应满足试验项目所需的最低数量。

