
钢筋原材料（焊接）检测委托（收样）单

丰都县嘉丰交通工程检测有限公司：

兹送上         热轧带肋钢筋         试样，请按委托试验项目予以试验并签发试验报告，费用由

            丰都县地质环境监测所        支付
                                                             送样单位（盖章）   2021年07月07日

表格编号：FDJC-JL-4.5.4-07-2021          取样记录                             委托编号：WT-2021-1179 
	委托单位
	 丰都县地质环境监测所 
	样品名称

及 规 格
	HRB400EΦ16
	送样日期
	2021年07月07日
	试样数量 
	7根

	工程名称
	丰都县兴义镇白果树脚滑坡治理工程高家镇新高路2号滑坡治理工程2个工程
	代表数量(个)
	/
	检测依据
	GB/T 1499.2-2018   GB/T 28900-2012

	使用部位
	抗滑桩
	连接方式
	/
	送 样 人
	
	联系电话
	

	进场日期
	2020年05月15日
	炉  号
	2021020069
	见 证 人
	
	联系电话
	

	样品编号
	YP-2021-GJJ-0110
	样品状态
	无锈蚀、未变形
	收 样 人
	
	联系电话
	70616175

	生产厂家
	重庆永航钢铁集团有限责任公司

	委托检测项目（检测项目打“√”，不检测项目打“×”，此项不留空白。）
	屈服强度
	抗拉强度
	断后伸长率
	反向弯曲
	尺寸偏差
	重量偏差
	最大力总伸长率

	
	√
	√
	×
	√
	×
	×
	√


  丰都县嘉丰交通工程检测有限公司

