
混凝土强度检测委托（收样）单
丰都县嘉丰交通工程检测有限公司：

兹送上        水泥混凝土试件       试样，请按委托试验项目予以试验并签发试验报告，费用由

         丰都县地质环境监测所           支付
2021年08月23日

表格编号：FDJC-JL-4.5.4-04-2021                 取样记录                           委托编号：WT-2021-1570
	委 托 单 位
	丰都县地质环境监测所
	样 品 名 称
	混凝土
	强 度 等 级
	C20

	工 程 名 称
	丰都县兴义镇白果树脚滑坡治理工程
	试件尺寸(mm)
	100×100×100
	试样数量（组）
	1

	使 用 部 位
	A17#抗滑桩护壁（0-3m）
	成 型 日 期
	2021.07.24
	检测龄期（d）
	>28天

	样 品 编 号
	YP-2021-TYH -0532
	抽（送）样人
	
	联 系 电 话
	

	送 样 日 期
	2021年08月23日
	见  证  人
	
	联 系 电 话
	

	执 行 标 准
	JTG 3420-2020
	收  样  人
	
	联 系 电 话
	70616175

	-委托检测项目（检测项目打“√”，不检测项目打“×”，此项不留空白。）
	抗 压
	抗 折
	养护条件
	样 品 状 态
	表面平整、无蜂窝麻面、无缺损

	
	√
	×
	自然
	
	


       丰都县嘉丰交通工程检测有限公司

