
砂浆强度检测委托（收样）单

丰都县嘉丰交通工程检测有限公司：
兹送上             砂     浆          试样，请按委托试验项目予以试验并签发试验报告，费用由
       丰都县宏丰建设有限公司       支付。
2021年11月05日

表格编号：FDJC-JL-4.5.4-06-2021                     取样记录                       委托编号：WT-2021-2107
	委 托 单 位
	丰都县宏丰建设有限公司 
	样 品 名 称
	砂浆
	强 度 等 级
	M10

	工 程 名 称
	丰都县南岸旅游环线S204梁彭路凼头至韭菜堡公路改造工程（凼头至武平新场镇段）
	试件尺寸(mm)
	70.7×70.7×70.7
	试样数量（组）
	3

	使 用 部 位
	路肩墙护肩墙
	成 型 日 期
	2021.08.03
	检测龄期（d）
	>28天

	样 品 编 号
	YP-2021-SYH-0170
	抽（送）样人
	
	联 系 电 话
	

	送 样 日 期
	2021年11月05日
	见  证  人
	
	联 系 电 话
	

	执 行 标 准
	JGJ/T 70-2009
	收  样  人
	
	联 系 电 话
	70612866

	委托检测项目（检测项目打“√”，不检测项目打“×”，此项不留空白。）
	抗 压
	抗 折
	养护条件
	∕
	无缺角、无异常

	
	√
	×
	标养
	
	


         丰都县嘉丰交通工程检测有限公司

